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1 - Objeto

O presente Memorial Descritivo e especificacbes técnicas
referem-se aos servigos necessarios para execucao de obras de drenagem
urbana no municipio de PEROLA/PR

2- Generalidades

A execucdo das obras de rede de galerias de aguas pluviais,
obedecerd as normas gerais da PREFEITURA MUNICIPAL, as normas e
instrucdes complementares que forem fornecidas pela Fiscalizagcdo e ao
Projeto constante dos desenhos a serem entregues pela PREFEITURA
MUNICIPAL.

Cabera a Empreiteira a responsabilidade da seguranca e da boa
execucdo das obras, ficando a seu critério a elaboracdo do planejamento
dos trabalhos bem como a escolha do equipamento auxiliar de construcéo,
como melhor Ihe convier. A PREFEITURA MUNICIPAL, entretanto, podera
exigir o equipamento minimo, visando a obtengcdo do ritmo de trabalho
programado e a perfeicdo da execucéo das obras.

2.1- Estudos hidroldgicos

Os estudos hidrologicos permitiram a determinacdo dos
elementos necessarios a elaboracdo dos projetos basicos de drenagem
superficial e de obras-de-arte especiais.

A elaboracdo desses estudos baseou-se em dados
pluviométricos, adequadamente selecionados na regido, nas bacias
hidrogréaficas estudadas, no levantamento topografico da cidade, em dados
referentes ao solo e a cobertura floristica regional complementados por

observacdes locais.

2.2- Pluviometria
Para a concepc¢ao do quadro Intensidade, Duracédo, Frequéncia,
(IDF), foi utilizada a expresséo abaixo, desenvolvida para a regidao de Porto

Amazonas, por estar na bacia do Rio lguagu, por apresentar caracteristicas
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de precipitacdo anual semelhante a da area de estudo, por ter um periodo
de observacdo que garante segurancga nos resultados.
A expressdo utilizada foi a obtida por Roberto Fendrich, em 1996,
para o municipio de Porto Amazonas, e é apresentada a seguir:

;254331 F
mex ([ +27 )").95:

Onde:

i = intensidade pluviométrica, em mm/h;

TR = tempo de recorréncia, em anos;

t = tempo de concentracdo, em minutos;

Para o célculo da Intensidade de Precipitacdo do Projeto é
necessario que sejam determinados os tempos de recorréncia e o tempo de
concentracao.

O tempo de recorréncia ou periodo de retorno é o periodo de
tempo médio (medido em anos) em que um determinado evento, no caso a
chuva, deve ser igualado ou superado pelo menos uma vez.

O tempo de concentracao € o intervalo de tempo da duracao da
chuva necessario para que toda a bacia hidrografica passe a contribuir para
a vazao na secao de drenagem. Seria também o tempo de percurso, até a
secdo de drenagem, de uma porcao da chuva caida no ponto mais distante
da bacia.

O tempo de concentracdo depende de diversas caracteristicas
fisiograficas da bacia hidrografica, mas as mais frequentes na formulagéo
empirica sdo o comprimento e a declividade do talvegue principal.

Para a determinacdo do tempo de concentracdo, com area a
montante ndo canalizada (bueiro de grota), foi adotada a formula proposta

pelo Califérnia Highways and Public Works, estabelecida por Kirpich.
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2.3- Projeto de Drenagem

O projeto de drenagem consistiu no detalhamento e
posicionamento dos dispositivos que captardo as aguas precipitadas na
plataforma e taludes (drenagem superficial), ou possam atingir o subleito
(drenagem subterranea e subsuperficial) conduzindo-as adequadamente
para promover o afastamento das mesmas do corpo estradal.

A elaboracédo do projeto das obras de drenagem pautou-se nos
subsidios fornecidos pelos Estudos Hidrolégicos no Projeto Geométrico e em
orientacdes técnico praticas obtida durante o projeto, com o intuito de obter-
se uniformidade ao longo do trecho.

Para alcancar tal detalhamento foi necessario o tratamento
analitico dos modelos para calculo das capacidades de vazdo das secdes

propostas, cujos resultados serdo apresentados a seguir.

2.4- Lancamento darede de drenagem

A rede de drenagem foi lancada a partir de estudos preliminares
efetuados no campo, na rede de galerias existentes implantadas de forma
definitiva, ou buscando as solugdes que conduzissem os fluxos principais
com menores distancias até os canais ou corpos de aguas receptores.

Este projeto, em funcdo das necessidades e particularidades
observadas, utilizar4 as sarjetas para a condugdo das aguas provenientes
do escoamento superficial para as respectivas caixas de captacéao.

O espacamento entre bocas de lobo é definido em funcdo da
capacidade de engolimento dos mesmos, aproximadamente 50 litros por
segundo, 0 que determinou um espagamento médio maximo de 45 metros
entre elas.

Com a finalidade de facilitar a limpeza da rede de drenagem,
estdo previstos pocgos de visita ou bocas de lobo transformadas para tal

finalidade, espagadas entre si de 120 metros aproximadamente.
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Neste projeto, a rede de drenagem foi projetada sob o meio-fio,
salvaguardada interferéncias que o impecam, com o objetivo de diminuir a
quantidade de pocos e caixas de ligacédo e, consequentemente, o custo de
implantagcéo da rede de drenagem.

2.4- Método de dimensionamento dos coletores

Os tubos sé&o dimensionados a sec¢éo plena, e a velocidade limite
minima adotada é de 1,00 m/s (nos tubos de didametro @ 0,40 m e de & 0,60
m, em solos facilmente carreaveis, adotou-se a declividade minima de 1%
para evitar que houvesse o0 assoreamento dos mesmos). A velocidade
méaxima adotada é de 7,00 m/s. O aumento dessa velocidade tem como
consequéncia a reducao do didametro e dos acessorios das redes de galerias
de &guas pluviais a ser implantado, o que reduz o custo de implantacdo das

obras.

2.5- Componentes do sistema

Sao estruturas que, junto com os condutos coletam e direcionam
as aguas pluviais. Foram previstas a implantacdo de poc¢os de visita ou
pocos de queda, bocas de lobo, caixas de ligagéao e dissipadores. Os pogos
de visita foram utilizados nas extremidades de montante, quando da
mudanca de direcdo da galeria, quando das juncbes de galerias, quando da
mudanca de declividade. Foram projetados de maneira que a distancia
meédia entre dois po¢os consecutivos gire em torno de 120 metros, assim
determinada para se obter os melhores resultados quando da limpeza e da
inspecéo das galerias.

As bocas de lobo foram localizadas em ambos os lados das ruas,
nas partes mais baixas das quadras, a montante das esquinas e, em
situagdes intermediarias com a finalidade de se evitar o escoamento
superficial em longas extensdes de ruas.

As canalizagbes de ligacao entre as bocas de lobo e destas com
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0s pocosde visita terdo um diametro de 0,40 m e declividade minima de 1%.

Quando néao existir a possibilidade dessas ligacdes serem feitas
diretamente, as bocas de lobo serdo conectadas as caixas de ligacdo
acopladas ao coletor.

A capacidade de engolimento da boca de lobo é funcédo da
inclinacdo longitudinal da rua, da forma da secéo transversal, da depressao
ou ndo junto a boca de lobo, das aberturas destinadas ao engolimento tanto
laterais como verticais e da existéncia de defletores. Foi adotado um
espacamento entre as bocas de lobo em que a capacidade de engolimento
de cada unidade estad limitada a 60 I/s. As caixas de ligacdo serdo
implantadas onde a ligagdo das bocas de lobo com o coletor ndo puder ser
feita através dos pocos de visita.

Quando do lancamento a jusante das ruas a serem pavimentadas,
foram previstos a implantacdo de dissipadores, com a finalidade de diminuir

a energia da agua e para impedir a formacé&o de erosdes significativas.

2.6- Reconstrucdes das Bocas de lobo

Algumas das bocas de lobo existentes deverdo ser desativadas
(demolidas) e reconstruidas, essas novas bocas de lobo desempenharam o
papel de caixa de ligacao e boca de lobo e seréo construidas junto ao meio
fio projetado.

Para isso deveré&o ser realizados os seguintes servicos:

- Demoligdo: as bocas de lobo deverdo ser demolidas com
equipamento mecanico, apés a demolicdio as mesmas deverdo ser
reconstruidas.

- Reconstrucéo das Caixas de ligacao/boca de lobo: As caixas de
ligagdo, seguirdo as medidas do projeto, sera construida em alvenaria de
blocos de concreto, assentados com argamassa de cimento, areia e cal, com
traco de 1:2:6, o fundo e a tampa sera em concreto com Fck 15,0 Mpa, com

espessura de 15,0 cm, armado com ferro 5/16” a cada 25cme deverao ser
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observadas as cotas de entrada e saida da tubulacdo, sendo que a tampa

sera pre-fabricada.

3- DESCRICAO DOS SERVICOS:

3.1 - Generalidades

a) A Empreiteira devera permitir a Fiscalizacdo, espontanea e de
todas as formas, o cabal desempenho das suas funcbes, dentro destas
Especificacdes, do Contrato, e, nos casos omissos ou imprevistos, dentro
das normas da boa técnica.

b) A Empreiteira deverd colocar a disposicdo da Fiscalizacao,
todos os meios, de qualquer natureza, necessarios e aptos a permitir o
controle dos servicos executados e daqueles em execucéo, a inspecao das
instalacdes de obras, dos materiais e dos equipamentos.

c) Ficam reservados a Fiscalizacdo o direito e a autoridade para
resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou ndo previsto no contrato,
nestas Especificacdes, no Projeto e em tudo o mais que de qualquer forma
se relacione ou venha a se relacionar direta ou indiretamente, com a obra
em questdo. Em caso de duvida, a Fiscalizagdo submetera o assunto a
instancia superior.

d) Os Trabalhos que forem rejeitados pela Fiscalizacdo deverao
ser refeitos pela Empreiteira, sem 6nus para a PREFEITURA MUNICIPAL.
Qualquer trabalho, além do especificado no Contrato, executado pela
Empreiteira, sem autorizagdo prévia, ndo sera pago pela PREFEITURA
MUNICIPAL.

e) O prazo da obra € improrrogavel, ressalvados os motivos de
forgca maior, independentes da Empreiteira. Os motivos de forgca maior que

possam justificar suspensdo da contagem do prazo, somente serao
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considerados pela Fiscalizacdo quando apresentados na ocasido das

ocorréncias anormais.

f ) A PREFEITURA MUNICIPAL podera suspender, por meios
amigaveis ou ndo, a execucao da obra, total ou parcialmente, sempre que
julgar conveniente, por motivos, técnicos, de seguranca, disciplinares ou

outros.

3.2 - Instalacdes e Servicos Preparatérios
Compreendem de um modo geral, 0S meios necessarios a

execucao integral da obra, tais como:

a) Fornecimento, transporte e instalacdo de todas as maquinas e

eguipamentos necessarios para o bom andamento das obras;

b) Barracbes para escritério, alojamento, refeitorio, depdsito de
materiais, garagem, oficina, etc., dimensionados e localizados de modo a
atender as necessidades reais da obra e sujeitos a aprovacdo da
fiscalizagao;

c) Execucdo de placas relativas a obra, de acordo com o0s
desenhos padrdo do CREA, ou outros modelos que venham a ser
apresentados pela PREFEITURA MUNICIPAL, sendo obrigatorio a

colocacao e manutencao das mesmas em cada frente de trabalho.

3.3 - Materiais a Empregar

3.3.1- Condicdes Gerais

Todos 0s materiais a serem empregados na obra deverdo ser
novos, comprovadamente de primeira qualidade, e satisfazer rigorosamente

a estas especificagoes.
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O emprego de qualquer dos materiais béasicos adiante
relacionados, estard sujeito a Fiscalizacdo, que decidird sobre a sua
utilizagdo, face as NORMAS TECNICAS BRASILEIRAS, ou laudos emitidos
por laboratorios tecnolégicos credenciados.

A Empreiteira se obriga a retirar do canteiro das obras, todo e
qualquer material impugnado pela Fiscalizacdo, dentro de quarenta e oito
horas, a contar da notificagéo atinente ao assunto.

Quando as condic¢des locais tornarem aconselhavel a alteragcéo da
especificacdo de qualquer material, este somente podera ocorrer mediante
autorizacao escrita da Fiscalizacao.

Quando os materiais forem fornecidos pela PREFEITURA
MUNICIPAL a Empreiteira sera a Unica responsavel pela guarda e protecdo
dos mesmos, apOs 0 seu recebimento. Se por negligéncia da Empreiteira,
esses materiais vierem a sofrer perda e danos, a PREFEITURA MUNICIPAL
deverd ser indenizada, cabendo ao Engenheiro Fiscal tomar medidas

necessarias a devida indenizacao.

3.3.2 - Especificacdes

a)  Agua

Somente devera ser utilizada &agua potavel, isenta de sais
alcalinos, acidos ou outros  substancias que venham prejudicar a peca do
concreto e da argamassa.

b) Areia

b.1) Para concreto

Sera de granulometria média de jazida natural, quartzosa e limpa.

Deverd satisfazer a EB4 e as necessidades de dosagem para
cada caso.

b.2) Para argamassa

Deverd ser fina, peneirada, de jazida natural, quartzosa e limpa.

C) Aco
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Sera do tipo indicado no projeto estrutural. As barras deverao ser
bitoladas e limpas. Nao deverdo possuir revestimento de pintura, 6leo, argila
ou ferrugem.

d) Brita

Devera provir de rocha sa, ndo alterada, bem classificada, limpa e
isenta de po, de acordo com as Especificacdes Brasileiras EB4, de fratura
angulosa, de superficie de fratura ndo vitreas.

e) Cimento Portland

O cimento sera de fabricacdo recente. S6 sendo aceito na obra
com acondicionamento da fabrica, embalagem e rotulagem intactas,
contendo a marca, o peso e o local de fabricacdo. Independente de ensaios,
seréo rejeitados, 0s sacos que se apresentarem empedrados.

f) Cal Virgem

Sera depositada na obra e quando queimada, serd gorda, néo
deixando residuos. Devera ser extinta na obra, no minimo duas semanas
antes de ser utilizada e, guardada em valas, coberta permanentemente com
agua.

0) Cal Hidratada

Devera ser depositada na obra na embalagem original da fabrica.

h) Madeira

Devera ser utilizada madeira de pinho ou de lei, com dimensdes e
qualidade que possam garantir a seguranca aos operarios.

i) Pedras

As pedras para utilizacdo no enrocamento dos dissipadores ou
para concreto ciclépico, deverao ser do tipo granilitico ou basaltico, limpas,
com dimensdes e formatos compativeis com o fim a que se destinam.

)] Tubos

Os tubos serdo do tipo ponta e bolsa e deverdo obedecer, no seu
recebimento e emprego, as Especificagbes Brasileiras e serdo suas

amostras submetidas aos testes exigidos pela ABNT. Através de exame
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visual, ndo deverdo apresentar irregularidades de fabricacdo, como sejam:
fendas, falhas, queimas, bolhas, saliéncias, curvaturas, depressoes, etc..

L) Pecas Especiais:

3.3.4- BOCAS DE LOBO:

As bocas de lobo, seguirdo as medidas do projeto, sera
construida em alvenaria de blocos de concreto, assentados com argamassa
de cimento, areia e cal, com traco de 1:2:6, o fundo e a tampa serd em
concreto com Fck 15,0 Mpa, com espessura de 8cm, armado com ferro 5/16”
a cada 25cm e deverdo ser observadas as cotas de entrada e saida da
tubulacdo, sendo que a tampa sera pré-fabricada, grade em ferro fundido,
fundo da caixa em concreto com Fck 15,0 Mpa, com espessura de 10 cm e
camada de enchimento em concreto com Fck 9,0 Mpa, com espessura de

5cm.

3.3.5- CAIXAS DE LIGACAO

As caixas de ligacdo, seguirdo as medidas do projeto, sera
construida em alvenaria de blocos de concreto, assentados com argamassa
de cimento, areia e cal, com traco de 1:2:6, o fundo e a tampa ser4 em
concreto com Fck 15,0 Mpa, com espessura de 15,0 cm, armado com ferro
5/16” a cada 25cme deverao ser observadas as cotas de entrada e saida da

tubulacdo, sendo que a tampa sera pré-fabricada.

3.3.6- POCO DE VISITA:

Os pocos de visita, seguirdo as medidas do projeto, sera
construida em alvenaria de blocos de concreto, assentados com argamassa
de cimento, areia e cal, com traco de 1:2:6. o fundo e a tampa sera em
concreto com Fck 15,0 Mpa, com espessura de 15,0 cm, armado com ferro
5/16” a cada 25cm e deverédo ser observadas as cotas de entrada e saida da
tubulacdo.Seré aplicado um concreto magro no fundo do poco de visita de
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5,0 cm, com traco de 1:5:6 de cimento brita e areia, antes do concreto
estrutural.

Os pocos de visita, normalmente, sdo constituidos de duas partes,
a camara de trabalho, cujas dimensdes minimas devem permitir a insercao
de um circulo de 1,10m de diametro e a camara de acesso ou chaminé de
entrada cujas dimensdes minimas devem permitir a insercdo de um circulo
de 0,60m de diametro.

A camara de trabalho devera ter a maior altura possivel, a fim de
permitir o trabalho no seu interior, em condi¢cGes satisfatorias.

A chaminé que suportard o tampao na sua parte superior, tera
1,00m de altura maxima.

Os pocos de visita, normalmente, sédo constituidos de duas partes,
a camara de trabalho, cujas dimensdes minimas devem permitir a insercéo
de um circulo de 1,10m de didmetro e a camara de acesso ou chaminé de
entrada cujas dimensdes minimas devem permitir a inser¢cdo de um circulo
de 0,60m de diametro.

A camara de trabalho devera ter a maior altura possivel, a fim de
permitir o trabalho no seu interior, em condi¢cBes satisfatorias.

A chaminé que suportara o tampao na sua parte superior, tera

1,00m de altura maxima.
4- Dos Servigos Propriamente Ditos

4.1- Disposic¢des Gerais:

O projeto devera ser respeitado em todas as suas determinacdes
e as modificacdes que se fizerem necessarias deverdo ser notificadas, por
escrito, com a devida antecedéncia, para que a Fiscalizacdo tome
conhecimento e autorize.

Os servigos de referéncia, alinhamento e pontos caracteristicos

da obra serdo assinalados no terreno, por meio de marcos adequados, que
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serdo assentados de 20 em 20 metros e devidamente amarrados a

testemunhas permanentes, de modo a ficarem bem definidos e fixados.
Serdo distribuidos, igualmente, por todo o alinhamento dos

coletores, referéncias de nivel em ndamero suficiente para permitirem uma

ampla verificagdo de todos as cotas.

4.2- Da Escavacao

Os trabalhos de escavacdo por meios manuais ou mecanicos
serdo sempre operados de conformidade com as declividades e cotas
contidas nos perfis dos respectivos coletores ou ramais, atentando-se a
existéncia de rede coletora e rede de abastecimento.

A escavacao para coletores e emissarios sera feita, em taludes de
(2:1), isto € 2 vezes a profundidade para 1 (uma) vez a largura da vala. As
valas para as ligacfes das bocas de lobo com o0s pocos de visita, bem como
os coletores situados préximo a residéncias, terdo seus taludes na vertical e
deveréo ser escorados quando a Fiscalizac&o identificar situacdes perigosas
para os operarios. Essas escavacfes deverdo permanecer abertas durante o
tempo mais curto possivel.

O sentido da escavacdo deverd ser adotado, sempre que
possivel, de jusante para montantes, em cada trecho.

Cuidados especiais deverdo ser tomados nas escavacdes em
terrenos rochosos. O desmonte a fogo sera feito sob orientacdo exclusiva da
Fiscalizacdo e de sorte a ndo prejudicar as moradias proximas do local das
obras. O comprimento das minas e sua carga serdo determinados a vista

das condicdes locais.

4.3- Da Reposicao de Valas
O espaco compreendido entre a base de assentamento e a cota
definida pela geratriz superior do tubo, devera ser preenchido com material

cuidadosamente selecionado, apiloado em camadas de vinte centimetros
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(0,20m) de espessura.
O restante da reposicdo de valas devera ser executado de
maneira que resulte densidade aproximadamente ao solo das paredes da
vala.
Em ambos os casos, a reposicdo de valas devera ser realizado
com solo homogéneo, isento de pedras, arbustos, trocos, etc., e 0
adensamento devera ser executado por meio de soquetes manuais ou

mecanicos.

4.4- Do Escoramento

Usar-se-4 escoramento nos casos previstos no item 2.4.3 e
podera ser realizado de modo continuo, descontinuo ou por meio de esteios.

Em qualquer tipo de escoramento deve-se evitar 0 uso de pregos
a fim de facilitar o desmonte e a remocao do madeiramento utilizado.

Qualquer outro tipo de escoramento poderd ser empregado
quando especificado ou ndo, desde que previamente aprovado pela

Fiscalizacao.

4.5- Nivelamento da Vala

Pronta a abertura da vala, deve-se proceder ao nivelamento da
mesma, 0 que podera ser feito por qualquer processo, um dos quais, pode
ser freqlentemente usado, é descrito a sequir:

De posse dos diversos marcos de referéncia de nivel e das
declividades, cravam-se estacas em ambos os lados de diversas secodes de
vala, ligando-se por meio de travessas laterais devidamente nivelados. Isto
feito, estica-se no sentido longitudinal da vala, um fio metélico, ou de
“naylon”, sobre as travessas das diversas secoes, e que permitird, com uma
vara de medidas, verificar a declividade nos diversos pontos do trecho

considerado.

Municipio de Pérola-PR, maio de 2017.
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4.6- Da Carga e Descarga de Tubos

A carga e descarga dos tubos deverédo ser feitas cuidadosamente,
utilizando-se cordas, evitando-se choques e, sobretudo, ndo os atirando de
cima de veiculos.

Os tubos deverdo ser descarregados ao lado das valas, proximo
ao local de assentamento, a fim de se evitar o arrastamento em grandes
distancias.

4.7- Do Assentamento dos Tubos

Para o assentamento deverao ser obedecidos os seguintes itens:

a) O terreno sobre o qual o tubo sera assentado devera ser firme,
apresentar resisténcia uniforme e, tanto quanto possivel, ser constituido de
material plastico.

Nas ocasibes em que o leito da vala se apresentar com rocha,
devera ser preparado uma base de argila apiloada, com cerca de 15 cm de
espessura, sobre a qual os tubos serdo assentados.

Se o fundo da vala for udmido e lamacento, os homens néo
poderdo trabalhar com eficiéncia, os tubos nédo poderdo ser assentados em
fundacédo firme obedecendo ao bom alinhamento e declividade rigorosa e,
torna-se dificil ou impossivel obter-se boas juntas. O esgotamento das valas
sera entdo imprescindivel e podera ser feito por drenagem, por
bombeamento ou pelo uso de um sistema de ponteiras de succao. Deve-se,
em seguida, procurar consolidar o terreno com empedramento, ou ainda por
meio de estacas.

b) Deverdo ser observadas atentamente as cotas e as
declividades em cada trecho:

c) Os tubos deveréo ser rejuntados com argamassa de cimento e
areia no traco 1:3;

d) O enchimento de terra se fard& em ambos os lados do tubo,
simultaneamente, em camadas maximas de 20 cm, que serdao bem

apiloadas. Sobre os tubos, a cobertura de terra devera ter uma espessura

Municipio de Pérola-PR, maio de 2017.
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minima de 1,00 m.

4.8- Do Esgotamento

Quando a escavacédo atingir o lencol de agua, fato que podera
criar obstaculos a perfeita execucédo da obra, dever-se-a ter o cuidado de
manter o terreno permanentemente drenado, impedido-se que a agua se
eleve no interior da vala , pelo menos até que o material que compde a junta
da tabulacéo atinja o ponto de estabilizacao.

O esgotamento podera ser feito por meio de bombas, por
rebaixamento do lencol de agua ou por meio aprovado pela Fiscalizacao.

Quando o esgotamento for feito por meio de bombas, a agua
retirada devera ser encaminhada para as galerias de agua pluviais, ou valas
mais préximas, por meio de calhas, a fim de se evitar o alagamento das
superficies vizinhas ao local de trabalho.

Quando for aconselhavel, o esgotamento feito por rebaixamento
do nivel de agua serd executado por bombeamento continuo e sera
constituido por um sistema de bombas centrifugas e a vacuo, coletor geral e
ponteiras filtrantes colocadas, quando necessario, no interior de pocos de

areia.

4.9- Das Juntas

Antes da execucao de qualquer tipo de junta, deve ser verificado
se as extremidades dos tubos estéao perfeitamente limpas.

Por se tratar de tubulacdo de ponta e bolsa a ponta devera ficar
perfeitamente em relacdo a bolsa.

O Material de enchimento das juntas que fluir destas para o
interior do tubo, devera ser retirado com ferramenta apropriada.

As juntas poderéo ser de argamassa de cimento e areia, no traco

1:3 em volume.

Municipio de Pérola-PR, maio de 2017.



5 - Da Seguranca e Danos

Na execucao dos trabalhos, quaisquer que sejam, devera haver
plena protecdo contra o risco de acidentes, com relacdo ao proprio pessoal
da Empreiteira e a Terceiros, independentemente da transferéncia daquele
risco a companhia ou o instituto segurador. Para isto, a Empreiteira devera
cumprir fielmente o estabelecido na legislacdo nacional, no que concerne a
seguranca e higiene do trabalho, bem como obedecer a todas as boas
normas, a critério da Fiscalizacdo, apropriadas e especificas a seguranca de
cada tipo de servico.

A Empreiteira sera responsavel por todo e qualquer dano, seja de
que natureza for, causado ao Estado, a prépria obra, em particular, a

terceiros ou a propriedade de terceiros, provenientes da execucdo dos

Servicos a seu cargo ou de sua responsabilidade direta ou indireta.

Pérola, maio de 2017
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